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 REFINARIA ABREU E LIMA - ETA – RNEST 

 

Ano: 

 

Produto: 

 

Quantidade de 

produto: 

 

Área: 

 

 

 

2011/2012 

 

ZENTRIFIX KMH, MC-RIM F e MC RIM H 

 

275 kg ZENTRIFIX KMH,  9000 kg MC-RIM 

 

 

690 m² 

 



REFINARIA ABREU E LIMA - ETA – RNEST  

 

Informações 

adicionais: 

 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA 

ESTRUTURA DE CONCRETO DO 

PURGA: 

 

Local: 
A-51402A,51402B,FLC-51401A/401B/401C/401D 

DA-51401A,51401B,TQ-51405,TQ51406 

 

 

 

 



 IRREGULARIDADES DO SUBSTRATO  

Fotos 

 

 IRREGULARIDADES DO SUBSTRATO  

 

 



 CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES (ESTUCAMENTO - (CIMENTO + AREIA + BIANCO)) 

Fotos 

ÁREA LIBERADA PARA HIDROJATEAMENTO  

 



ÁREAS LIBERADAS PARA HIDROJATEAMENTO  

Fotos 

ÁREAS LIBERADAS PARA HIDROJATEAMENTO  

 



PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: HIDROJATEAMENTO   

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: HIDROJATEAMENTO   
 

 



PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: HIDROJATEAMENTO 

Fotos 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO - HIDROJATEAMENTO 

 



PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO: HIDROJATEAMENTO 

Fotos 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO - HIDROJATEAMENTO 

 



SUBSTRATO PÓS JATEADO 

Fotos 

SUBSTRATO PÓS JATEADO 



 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 



 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 



 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (REGULARIZAÇÃO DAS FALHAS DO SUBSTRATO ( mc-dur 1200vk + areia 0,25)) 

 



 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (lixamento) 

 

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (lixamento) 

 



 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (lixamento) 

 

Fotos 

 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO (lixamento) 

 



 

APLICAÇÃO MANUAL MC-RIM F (problemas com quadro elétrico) 

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO MANUAL MC-RIM F (problemas com quadro elétrico) 

 



 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 



 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 



 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 



 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO MC-RIM F  

 



 

APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA NO PISO - ZENTRIFIX KMH  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO - MC-RIM H  

 



 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO - MC-RIM H  

 

Fotos 

 

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO - MC-RIM H  

 



 

CURA UMIDA DO SISTEMA MC RIM F/H  

 

Fotos 

 

CURA UMIDA DO SISTEMA MC RIM F/H  

 



 

ESTRUTURA CONCLUÍDA  

 

Fotos 

ESTRUTURA CONCLUÍDA  


